2022年嘉兴市流通领域塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则
1、抽样要求
样品应当由抽样人员在被抽样销售者的待销产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。
现场抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。
样品保存、运输中应避免雨雪淋袭和机械振动。
2、抽样产品种类
本次抽查范围为塑料购物袋。
3、抽样数量及抽查批次
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]随机抽取同一产品90个，其中60个为检样，另30个为备样
4、检验依据及判定依据
检验依据：
GB/T 38082-2019    生物降解塑料购物袋
GB/T 38079-2019    淀粉基塑料购物袋
GB/T 21661-2020    塑料购物袋
GB/T 21660-2008 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术条件
GB/T 38079-2019《淀粉基塑料购物袋》国家标准第1号修改单
产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定。判定依据：
GZ292708塑料购物袋、商品零售包装袋188-2022《浙江省塑料购物袋、商品零售包装袋产品质量监督抽查评价规则》
5、检验项目
表1：生物降解塑料购物袋
（明示标准为GB/T 38082-2019的生物降解塑料购物袋）
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1 
	标识
	GB/T 38082-2019 5.1
	A
	主要项目
	备样
	/

	2 
	最小厚度
	GB/T 38082-2019 5.2.1
	A
	主要项目
	备样
	/

	3 
	厚度极限偏差
	GB/T 38082-2019 5.2.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	4 
	厚度平均偏差
	GB/T 38082-2019 5.2.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	5 
	宽度偏差
	GB/T 38082-2019 5.2.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	6 
	长度偏差
	GB/T 38082-2019 5.2.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	7 
	感官
	颜色
	GB/T 38082-2019 5.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	8 
	
	异嗅
	
	
	
	
	

	9 
	
	外观
	
	
	
	
	

	10 
	
	印刷质量
	
	
	
	
	

	11 
	提吊试验
	GB/T 38082-2019 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	12 
	跌落试验
	GB/T 38082-2019 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	13 
	漏水性
	GB/T 38082-2019 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	14 
	封合强度
	GB/T 38082-2019 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	15 
	落镖冲击
	GB/T 38082-2019 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	16 
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
GB 9683-1988 1
	A
	强制性条款
	备样
	1、根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物
2、脱色试验：仅适用于添加了着色剂的产品

	17 
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	18 
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	19 
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	20 
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	21 
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	22 
	蒸发残渣（4%乙酸）
	GB 9683-1988 2
	A
	强制性条款
	备样
	1.仅适用于复合塑料购物袋
2.蒸发残渣（65%乙醇）项目仅适用于以PE为内层的复合塑料购物袋

	23 
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9683-1988 2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	24 
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9683-1988 2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	25 
	高锰酸钾消耗量
	GB 9683-1988 2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	26 
	重金属（以Pb计）
	GB 9683-1988 2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	27 
	甲苯二胺
	GB 9683-1988 2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	注：序号13～24对应的检测项目仅考核直接接触或预期接触食品的塑料购物袋产品



表2明示标准为GB/T 38082-2019的塑料购物袋的标识检查内容
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	检查内容

	标识
	GB/T 38082-2019 5.1
GB/T 21660-2008 6.1.2
	A
	塑料购物袋名称

	
	GB/T 38082-2019 5.1
GB/T 21660-2008 6.1.3
	B
	标准编号

	
	GB/T 38082-2019 5.1
GB/T 21660-2008 6.1.4
	A
	规格（厚度与尺寸规格）

	
	GB/T 38082-2019 5.1
GB/T 21660-2008 6.1.5
	B
	公称承重

	
	GB/T 38082-2019 5.1
GB/T 21660-2008 附录A.5
	A
	材质与组分

	
	GB/T 38082-2019 5.1
GB/T 21660-2008 6.7
	A
	生产厂家

	
	GB/T 38082-2019 5.1
GB/T 21660-2008 4.2
	A
	环保声明

	
	GB/T 38082-2019 5.1
GB/T 21660-2008 5.2
	A
	安全声明



表3：淀粉基塑料购物袋
（明示标准为GB/T 38079-2019的淀粉基塑料购物袋）
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1 
	标识
	GB/T 38079-2019 5.1
	A
	主要项目
	备样
	/

	2 
	厚度极限偏差
	GB/T 38079-2019 5.2.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	3 
	厚度平均偏差
	GB/T 38079-2019 5.2.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	4 
	宽度偏差
	GB/T 38079-2019 5.2.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	5 
	长度偏差
	GB/T 38079-2019 5.2.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	6 
	感官
	颜色
	GB/T 38079-2019 5.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	7 
	
	异嗅
	
	
	
	
	

	8 
	
	外观
	
	
	
	
	

	9 
	
	印刷质量
	
	
	
	
	

	10 
	提吊试验
	GB/T 38079-2019 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	11 
	跌落试验
	GB/T 38079-2019 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	12 
	漏水性
	GB/T 38079-2019 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	13 
	封合强度
	GB/T 38079-2019 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	14 
	落镖冲击
	GB/T 38079-2019 5.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	15 
	淀粉含量
	GB/T 38079-2019 5.5
	B
	非主要项目
	备样
	/

	16 
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
GB 9683-1988 1
	A
	强制性条款
	备样
	1、根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物
2、脱色试验：仅适用于添加了着色剂产品

	17 
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	18 
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	19 
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	20 
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	21 
	脱色试验
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	22 
	蒸发残渣（4%乙酸）
	GB 9683-1988 2
	A
	强制性条款
	备样
	1.仅适用于复合塑料购物袋
2.蒸发残渣（65%乙醇）项目仅适用于以PE为内层的复合塑料购物袋

	23 
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9683-1988 2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	24 
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9683-1988 2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	25 
	高锰酸钾消耗量
	GB 9683-1988 2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	26 
	重金属（以Pb计）
	GB 9683-1988 2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	27 
	甲苯二胺
	GB 9683-1988 2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	注：序号13～24对应的检测项目仅考核直接接触或预期接触食品的塑料购物袋产品



表4明示标准为GB/T 38079-2019的淀粉基塑料购物袋的标识检查内容
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	检查内容

	标识
	GB/T 38079-2019 5.1
GB/T 21660-2008 6.1.2
	A
	塑料购物袋名称

	
	GB/T 38079-2019 5.1
GB/T 21660-2008 6.1.3
	B
	标准编号

	
	GB/T 38079-2019 5.1
GB/T 21660-2008 6.1.4
	A
	规格（厚度与尺寸规格）

	
	GB/T 38079-2019 5.1
GB/T 21660-2008 6.1.5
	B
	公称承重

	
	GB/T 38079-2019 5.1
GB/T 21660-2008 附录A.5
	A
	材质与组分

	
	GB/T 38079-2019 5.1
GB/T 21660-2008 6.7
	A
	生产厂家

	
	GB/T 38079-2019 5.1
GB/T 21660-2008 4.2
	A
	环保声明

	
	GB/T 38079-2019 5.1
GB/T 21660-2008 5.2
	A
	安全声明



表5：塑料购物袋
（明示标准为GB/T 21661-2020的塑料购物袋）
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1 
	标识
	GB/T 21661-20205.1
	A
	主要项目
	备样
	/

	2 
	最小厚度
	GB/T 21661-2020 5.2
	A
	主要项目
	备样
	/

	3 
	公称厚度
	GB/T 21661-20205.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	4 
	本体外附件
	GB/T 21661-20205.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	5 
	厚度极限偏差
	GB/T 21661-20205.3.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	6 
	厚度平均偏差
	GB/T 21661-20205.3.1
	B
	非主要项目
	备样
	/

	7 
	宽度偏差
	GB/T 21661-20205.3.2
	B
	非主要项目
	备样
	/

	8 
	长度偏差
	GB/T 21661-20205.3.3
	B
	非主要项目
	备样
	/

	9 
	感官
	颜色
	GB/T 21661-20205.4
	B
	非主要项目
	备样
	/

	10 
	
	异嗅
	
	
	
	
	

	11 
	
	外观
	
	
	
	
	

	12 
	
	印刷质量
	
	
	
	
	

	13 
	提吊试验
	GB/T 21661-20205.5
	B
	非主要项目
	备样
	/

	14 
	跌落试验
	GB/T 21661-20205.5
	B
	非主要项目
	备样
	/

	15 
	漏水性
	GB/T 21661-20205.5
	B
	非主要项目
	备样
	/

	16 
	封合强度
	GB/T 21661-20205.5
	B
	非主要项目
	备样
	/

	17 
	落镖冲击
	GB/T 21661-20205.5
	B
	非主要项目
	备样
	/

	18 
	感官要求
	GB 4806.7-2016 4.2
GB 9683-1988 1
	A
	强制性条款
	备样
	1、根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物
2、脱色试验：仅适用于添加了着色剂产品

	19 
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	20 
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A
	强制性条款
	备样
	

	21 
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A 
	强制性条款
	备样
	

	22 
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016 4.3.1
	A 
	强制性条款
	备样
	

	23 
	脱色试验
	GB 4806.7-2016中4.3.1
	A 
	强制性条款
	备样
	

	24 
	蒸发残渣（4%乙酸）
	GB 9683-1988中2
	A
	强制性条款
	备样
	1.仅适用于复合塑料购物袋
2.蒸发残渣（65%乙醇）项目仅适用于以PE为内层的复合塑料购物袋

	25 
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9683-1988中2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	26 
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9683-1988中2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	27 
	高锰酸钾消耗量
	GB 9683-1988中2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	28 
	重金属（以Pb计）
	GB 9683-1988中2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	29 
	甲苯二胺
	GB 9683-1988中2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	注：序号15～26对应的检测项目仅考核直接接触或预期接触食品的塑料购物袋产品。



表6明示标准为GB/T 21661-2020的塑料购物袋的标识检查内容
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	检查内容

	标识
	GB/T 21661-20205.1
GB/T 21661-2020 附录A.1.2
	A
	塑料购物袋名称

	
	GB/T 21661-20205.1
GB/T 21661-2020 附录A.1.3
	B
	标准编号

	
	GB/T 21661-20205.1
GB/T 21661-2020 附录A.1.4
	A
	规格

	
	GB/T 21661-20205.1
GB/T 21661-2020 附录A.1.5
	B
	公称承重

	
	GB/T 21661-20205.1
GB/T 21661-2020 附录B.5
	A
	材质与组分

	
	GB/T 21661-20205.1
GB/T 21661-2020 附录A.7
	A
	生产厂家

	
	GB/T 21661-20205.1.3
	A
	环保声明

	
	GB/T 21661-20205.1.4
GB/T 21661-2020 附录B.3
	A
	安全声明



表7：塑料购物袋
（明示标准为GB/T 21660-2008的塑料购物袋）
	序号
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	项目设定
	复检用样品
	备注

	1. 
	标识
	GB/T 21660-2008 6
	A
	主要项目
	备样
	/

	2. 
	最小厚度
	GB/T 21660-2008 4.1
	A
	主要项目
	备样
	/

	3. 
	感官要求
	GB 4806.7-2016中4.2
GB 9683-1988中1
	A
	强制性条款
	备样
	1、根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物
2、脱色试验：仅适用于添加了着色剂产品

	4. 
	总迁移量（乙酸）
	GB 4806.7-2016中4.3.1
	A 
	强制性条款
	备样
	

	5. 
	总迁移量（乙醇或水）
	GB 4806.7-2016中4.3.1
	A 
	强制性条款
	备样
	

	6. 
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016中4.3.1
	A 
	强制性条款
	备样
	

	7. 
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016中4.3.1
	A 
	强制性条款
	备样
	

	8. 
	脱色试验
	GB 4806.7-2016中4.3.1
	A 
	强制性条款
	备样
	

	9. 
	蒸发残渣（4%乙酸）
	GB 9683-1988中2
	A
	强制性条款
	备样
	1.仅适用于复合塑料购物袋
2.蒸发残渣（65%乙醇）项目仅适用于以PE为内层的复合塑料购物袋

	10. 
	蒸发残渣（65%乙醇）
	GB 9683-1988中2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	11. 
	蒸发残渣（正己烷）
	GB 9683-1988中2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	12. 
	高锰酸钾消耗量
	GB 9683-1988中2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	13. 
	重金属（以Pb计）
	GB 9683-1988中2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	14. 
	甲苯二胺
	GB 9683-1988中2
	A 
	强制性条款
	备样
	

	注：序号3～14对应的检测项目仅考核直接接触或预期接触食品的塑料购物袋产品



表8明示标准为GB/T 21660-2008的塑料购物袋
	检验项目
	标准条款
	不合格类别
	检查内容

	标识
	GB/T 21660-2008 6.1.2
	A
	塑料购物袋名称

	
	GB/T 21660-2008 6.1.3
	B
	标准编号

	
	GB/T 21660-2008 6.1.4
	A
	规格

	
	GB/T 21660-2008 6.1.5
	B
	公称承重

	
	GB/T 21660-2008 6.2
GB/T 21660-2008 附录A.1
	B
	图形符号

	
	GB/T 21660-2008 6.2
GB/T 21660-2008 附录A.2
	B
	代号

	
	GB/T 21660-2008 6.2
GB/T 21660-2008 附录A.5
	A
	材质与组分

	
	GB/T 21660-2008 6.7
	A
	生产厂家


6、联系方式
单位：浙江方圆检测集团股份有限公司；联系人：卢益；电话：0571-85129820。

